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Rekonstruujete? Jste ve fazi navrhu
Ci realizace stavby?

Radi vam poradime.

Volba
realiza¢ni firmy
Ci remeslinika

Vybér Navrh Obecny Vyhledani
vhodného skladby postup technicke
materialu konstrukce montaze dokumentace

CENTRUM TECHNICKE A OBCHODNI PODPORY
pondéli-patek 7:30-16:30

telefon: +420 226 292 223
podpora@saint-gobain.com




NOVA ZELENA
USPORAM

V Ceské republice Zije téméF jedna tfetina obyvatel v panelovych domech.
DUam takové konstrukce mizZe mit Zivotnost i vice nez sto let, ale podminkou
je, Ze se majitelé o néj musi starat. S tim napf¥iklad souvisi prace, které

maji za cil jednak ochranu obalky budovy pfed okolnimi vlivy, ale také
zlepseni tepelné izolaénich vlastnosti objekt.

Dalsi informace

naleznete zde:
Of /0
=

e s

Praktické
informace mUzete
shlédnout v tomto

webinari:

UVODEM ‘



JAK POSTUPOVAT

pri snizovani energetickeé
narocnosti bytoveho domu

Zakladem kazdého efektivniho Feseni je spravny postup. Projekt snizeni energetické
naroc¢nosti proto zac¢ina kontrolou stavby, pfi niz se vyhodnoti technicky stav a provede se
energetické posouzeni z néhoz vyplyne navrh feseni. Pak mohou zacit projekéni prace a vybér
realizaé¢ni firmy. Casto opomijenym krokem, ale z pohledu vysledku zasadnim, je stavebni
dozor, ktery provadi pribézZznou kontrolu od vybé&ru feseni az do predani stavby.

OKNA A DVERE

Moderni okna nejsou stejnd, nemaji stejné vlastnosti, ani schopnosti. Neni jen
dvojsklo a trojsklo. Pro efektivni vyuziti je dalezitd orientace ke svétovym stranam,
pozadavky na akustiku (hluk z okoli) i bezpecnost (kradez, uzivani détmi).

STRECHA

Renovace stfechy pfindsi nejen snizeni energetické naro¢nosti, ale i nové moznosti
ve finalizaci povrchu. Izoluje se ze strany interiéru nebo exteriéru. Moderni je
aplikace zelené stfechy a uziti PUR materald.

ZAKLADY A PODLAHY

Dobré podlahy a zaklady musi byt izolované nejen tepelné ale i vodovzdorné.
Pripadné chyby v provedeni se jen obtizné a ndkladné napravuji. Pouzivaji se nejen
hydroizolacni pasy, ale také stérkové materidly a injektaze.

FASADA, ZATEPLOVACI SYSTEM

Existuji rdzné typy zatepleni, dllezity je aby to byl systém s oznac¢enim ETICS.
| omitek je mnoho druh(. Zasadni ale je spravné provedeni detaild, napfiklad
napojeni strechy, oken, dvefri, zaklddani kotveni, ndrozi atd.

TECHNOLOGIE OBJEKTU

At jde o solarni panely, ¢erpadla, rekuperace, podlahové topeni, klimatizace, ohfev
teplé vody, vzdy plati, ze jen v symbidze s ostatnimi opatfenimi dosahneme
pozadovaného vysledku.

PRAVIDLA REALIZACE

Pro dosazeni pozadovanych vlastnosti je tfeba uziti systémovych reseni a materialt
s certifikaci. Zdména materidll vede k ztraté dobrych vlastnosti vyrobku, ale

také zaruky od vyrobce. Realiza¢ni firma by méla mit proskoleni na materidly

a technologie vyrobce.

PROVOZ OBJEKTU

Ekonomic¢nost provozu Ize docilit pouze uzivanim objektu a jeho soucasti, jako
jsou okna, dvere nebo fasada dle navodu vyrobce. Dilezity je i pravidelny servis
zarizeni budovy.

VEDENi DOKUMENTACE

Archivace dokument( od stavby a zafizeni pfedchazi komplikacim pfi reklamaénim
fizeni a usnadnuje servis a opravy. Veskera administrativa spojena s objektem bude
jednodussi (pro stavebni urad, projektovani atd.).




NA CO SE ZAMERUJEME

* okna, dvere (stavebni otvory)

« strechu

« zaklady, podlahy

« fasadu

* technologie budovy (solarni panely,
Cerpadla, rekuperace, podlahové topeni)

PRIKLAD
BYTOVY DUM .
V MORAVSKOSLEZSKEM KRAJI

vychozi stav v celkové dodané energii
382,095 MWh

VYMENY STAVEBNIiCH DOSAZENE
CASTIi BUDOVY USPORY

vyplné stavebnich otvort

vyplné stavebnich otvort

zatepleni obvodovych stén
EPS 200 mm

vyplné stavebnich otvort

zatepleni obvodovych stén
EPS 200 mm

zatepleni strechy
EPS 300 mm

vyplné stavebnich otvort

zatepleni obvodovych stén
EPS 200 mm

zatepleni strechy
Y EPS 300 mm

i

!
'\}}f‘ " ) zatepleni stropu suterénu
1 ,n)ﬁg EPS 80 mm

vyplné stavebnich otvort

zatepleni obvodovych stén
EPS 200 mm

zatepleni strechy
EPS 300 mm

zatepleni stropu suterénu
EPS 80 mm

rekuperace

ENERGETICKA NAROCNOST ' O5




06 PRINOS ZATEPLENI

ZATEPLENISE
OPRAVDU VYPLATI

Ceny energii se neustale zvysuji a do budoucna Ize predpokladat jejich dalsi zvySovani. Rozhodnuti
investovat do rekonstrukce, a zejména do zatepleni stavby, je ekonomicky nezbytné. Nezateplenou
fasadou unika kolem tretiny tepla a podobné je na tom stfecha. Zbytek ztrat pfipada na okna

a dvefe. Tyto tepelné ztraty ale mlzete spravnym zateplenim jednou provzdy snizit.

okolo

307

tepla unika
fasadou

Vyhody zatepleného domu

» Zdravéjsi prostfedi v interiéru. Zatepleni vyrazné snizuje
riziko kondenzace vihkosti a tim i vzniku plisni. Doma
budete dychat zdravéjsi vzduch.

Odolnéjsi konstrukce stavby. Povétrnostni vlivy
nebudou mit na vas ddm tak negativni vliv, jako by mély
na stavbu bez zatepleni.

Delsi Zivotnost otopné soustavy. V zatepleném domé
staci topit méné, takze otopna soustava se nebude tolik
opotiebovavat.

* Vyssi hodnota nemovitosti. Dobre zateplené stavby
stoji vic nez domy bez zatepleni. Nemovitost tak Ize
V pfipadé potreby prodat draz.

Snazsi splnéni energetické naroc¢nosti. Kritéria se budou
do budoucna jesté zptisnovat a zatepleni vdm pomUze
je splnit.

Pokud se rozhodnete pro rekonstrukci, snazte se ji provést
co nejlépe. Vhodné zvolena cesta je renovace zatepleni
smérem k pasivnimu standardu. Obvykle se udava
zivotnost stavebnich hmot az 50 let, moralni zivotnost je
vSak casto mensi, nékdy i jen 20 let. Proto je vhodné spolu
s renovaci budovu také modernizovat za ucelem snizeni
tepelnych ztrat budovy. V pfipadé zatepleni Ize vyuzit
také finanéni podporu z celé fady dotacnich programd,
napriklad Nova zelend Usporam. Velky podil z celkové
vynalozenych finanéni prostfedkd tak mazete ziskat

zpét ve formé dotace. Aktuadlni podminky najdete na
novazelenausporam.cz/bytove-domy

Zadat poptavku

mUzete zde:

dalsich

307

tepla unika
strechou

Kontaktujte nase
Centrum technické

podpory.

Jak zacit?

Prvnim krokem p¥i rekonstrukci by mélo byt vzdy
kompletni ¢i alespon ¢astec¢né zatepleni obalky budovy.
Zména zpUsobu vytapéni, ventilace ¢i klimatizace by
méla byt vzdy realizovana az po dokonceni zatepleni.

V pripadé opacného feSeni je soustava Casto Spatné
dimenzovana a dochazi k navrzeni predimenzovaného
otopného systému ¢i dalSich ¢asti technického zarizeni
budovy, coz vede k nehospodarnému reSeni. Oslovte
odbornika a nechte si zpracovat projekt. Ten je ddlezity
jak pro samotné staveéni, tak i stavebni dozor ke kontrole
provadénych praci.

Pouzijte kvalitni materidly a neSetrete na nespravnych
mistech. Kvalita materidlu do velké miry rozhoduje
nejen o tom, jak bude vysledek vypadat, ale hlavné, zda
bude reSeni spravné fungovat a dlouho vydrzi. Jak tedy
najit vhodné materidly? Kontaktujte tym specialist(:
Centrum technické a obchodni podpory Saint-Gobain.
Z projektu umi vycist veskery potfebny materidl, spocitat
jeho mnozstvi i nabidnout orientacni cenu. Tato sluzba
je zdarma a mUzete ji vyuzit jak v pfipadé kompletni
rekonstrukce, tak pro dil¢i prace - napft. pro zatepleni,
sadrokartonové konstrukce, podlahy, omitky nebo
vnitfni natéry.

Realizace

Vybirejte osvédcené realiza¢ni firmy, nejlépe na
doporuceni. Pokud doporuceni od zndmych nesezenete,
vyzkousejte portdl NejRemeslnici. Ten je totiz zalozeny na
referencich od zakaznik(. Staci zadat bezplatnou
poptavku, stru¢né popsat pldnovanou praci

a remeslnici z okoli vdm poslou svoje nabidky.
Vy si pak sami vyberte, komu zakazku svérite,
aby to dobre dopadlo.

ﬁ NejRemeslnicicz



| zatepleni domu se muze poskodit. Nékdy jde jen o drobné defekty v podobé vlasovych trhlin nebo
lokdlni zméné barevnosti, jindy mulze jit o praskliny v ploe zplsobené chybami pfi provadéni zatepleni.

Do poskozeného zatepleni vnika netésnostmi povrchu
vlihkost. Ta snizuje jeho tepelné izola¢ni schopnost
zatepleni a ma vliv i na jeho Zivotnost. PoSkozené vnéjsi
souvrstvi zatepleni Ize opravit systémem weber retec.

Jak zesilit stavajici zatepleni domu?

Casty problém je také nedostate¢né zatepleni. Tyka se
hlavné budov zateplenych v 90. letech. Izolanty nemaji
dostate¢nou tloustku, takze systém nesplniuje soucasné
pozadavky na energetickou naro¢nost budov. Tento
problém resi systém ETICS weber therm elastik SAN,
ktery se instaluje na stavajici nevyhovujici zatepleni a ma
narodni certifikdt. Pokud je pdvodni zatepleni staticky
nestabilni, Ize pouzit systém ETICS weber therm elastik
SAN SA, ktery vyuziva injektovaného kotveni.

Kolik to bude stat?

Pro predbéznou kalkulaci naklad( navstivte weber
kalkulacku na strance www.weber-kalkulator.cz

Jak bude nova fasada vypadat?

V aplikaci webercolor architect mUzete vyzkouset svému
domu jednoduse a rychle novou barevnou tvar. Program
vas provede nékolika snadnymi kroky od vyznaceni
ploch pres barevné rfeSeni az po zadvérecnou vizualizaci
se shrnujici tabulkou vSech pouzitych barev, které jste
svému projektu vybrali. Aplikaci najdete na adrese
www.navrhni-si-fasadu.cz

Udrzba a ochrana fasady

Renovace fasady bytovych domd zahrnuje t¥i zakladni

Casti, které se ¢asto vzajemné doplnuiji.

¢ odstranéni biotického napadeni povrchu (likvidace
mikroorganismd, plisni, mech( a lisejnik( na fasadé)

* myti povrchu a odstranéni atmosférickych
necistot (myti fasady tlakovym mycim zatizenim za
pouziti Cisticiho prostredku)

¢ provedeni renovacniho natéru (aplikace fasadniho
natéru, vybér z velké barevné skaly)

Bolesti bytovych domi se zateplenou fasadou z 90. let

se stal velky vyskyt fas, mecht a plisni. Neni to jen
problém fasad, ale i sttech v prostredi
RELECRICWINCEEINE  zatéZovaném méstskym smogem ¢i

a houbam na dom v blizkosti lestl a parkd. V dneséni
fasadé uvidite zde:

E:-'.-L'E

dobé je mozné tomuto jevu predchazet
a jiz pri stavbé ¢i rekonstrukci domu

] vyuzit moznosti pouziti ,,chytrych
omitek*”, diky kterym cekd majitele
domu do budoucna daleko méné
starosti s jeho udrzbou.

Pro jiz zateplené fasady ale existuje
také reseni, jak se fas, mechd, plisni a necistot zbavit

a za pouziti fasadnich natérd Weber spravné do
budoucna oSsetfit.

.

e
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Jak se renovovuje
kontaktni zatepleni
uvidite zde:

REKONSTRUKCE @




OSETRENI PODLAH
SPOLECNYCH PROSTOR,
GARAZIi A SKLEPU

Bezesparovost, hygieni¢nost a snadna udrzba podlah, Siroka barevna a designova skala, uzivatelsky
komfort, snadna aplikace, moznost lokdlnich oprav, velmi pfiznivy pomér mezi uzithou hodnotou
a cenou, mechanicka i chemicka odolnost. To vsSe jsou vyhody epoxidovych a polyuretanovych podlah.

Diky témto vyhoddm mUizeme epoxidové a polyuretanové
podlahy v $iroké mife navrhovat a aplikovat do rlznych
prostor jako jsou:

 Sklepni a ptdni prostory

e Chodby, podesty, komunikacni prostory

* Garaze a parkovaci stani

» Technické mistnosti

* Interiéry bytovych a administrativnich prostor

Vzdy je mozné zvolit i systémové feseni tzv. na miru, tedy
s ohledem na barevnost a design prostoru i na funkéni
vlastnosti jako je zvySeny protiskluz, konkrétni chemicka
odolnost, ¢i systémova feseni s hydroizola¢ni membranou,
kterd zabezpeci neprlichodnost vihkosti v podlahovych
konstrukcich prostor pro stani automobild.

Sanace vlhkého zdiva sklepnich prostor

Vlhkost, zejména v kapalné formé, dokdze vyraznym
zpUsobem zménit stavebné-fyzikalni vlastnosti stavebnich

hmot. Jiz krdtkodobé nasyceni obvodové konstrukce
domu vzlinajici ¢i srazkovou vlhkosti vyznamné zhorsi jeji
tepelné-izola¢ni vlastnosti. Pfi dlouhodobém plsobeni
vody na zdivo pak dochazi ke snizeni jeho tlakové
pevnosti a degradaci samotného stavebniho materialu
krystalizaci vodorozpustnych soli. Abychom témto
negativnim jevam zabranili, je nutné vénovat ddkladnou
pozornost odpovidajicim hydroizolacnim opatfenim

pfi realizaci stavby nebo pri sanaci takto poskozené
konstrukce.

Sanace vlhkého zdiva je soubor komplexnich opatreni,
skladajicich se vzdy z vicero technologii, které spolu uzce
souvisi. Nikdy zde nevysta¢ime s jednou technologii.

Pro L]spéénost a spolehlivost sanaém’ch opatFenl’ je
vychoziho stavu. Na zakladé analyzy jeho vysledkl |ze
navrhnout potfebna a optimalni sanac¢ni opatreni, ktera
jsou vhodna pro konkrétni stavbu. Bez tohoto postupu
jsou sanacni prace bez zaruky, spolehlivé funkénosti

a dlouhodobé trvanlivost.

Moznosti vyhfivani
spole¢nych prostor
a venkovnich ploch
najdete zde.
“FEZEI

,-_.‘,I S

Jak na podlahu ve

vlhkych prostorach

mazete shlédnout
v tomto videu:

\ L ..
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Mozna jste jiz nékdy resili situaci, jak zateplit podhled v mistnostech jako je sklep, kotelna,
podzemni garaz ¢i podobné suterénni mistnosti, kde jde hlavné o ucelnost zatepleni,
rychlost provedeni a v nekterych pripadech i o splneni pozadavkt nanehorlavost. I tak
musi ale podhled splnit urcité naroky na estetiku. Pfesné dq téd’hﬂitu?ci se hodi
zatepleni podhledu mineralni - kamennou izolaci z koimého vl_ékﬁ

ZATEPL

& N\ 0

GARAZI

Zatepleni stropu kontaktné nalepenou mineralni vinou
neni nic nového. Jiz v minulosti se pro zatepleni stropu
Ccasto pouzivalo kolmé vlakno urc¢ené na fasady, které se
jen prilepilo na podklad fasadnim lepidlem bez kotveni
a bez dalSich povrchovych uUprav. Izolace vyrabéna

s kolmou orientaci vlaken (brano k podkladu) se dodava
ve formé pasu, takzvanych lamel. Kolma orientace

ma efekt v tom, ze kazdé vldkno lamely je spojeno pri
plnoplosném lepeni s podkladem. Takto nalepend lamela
drzi i bez nutnosti podepreni a nasledného kotveni.
Naproti tomu podélné vidkno se musi kotvit témér vzdy.

Pouziti fasadnich lamel bylo tedy velice ucelné, ale pro
vyS$Si esteticky standard bylo potfeba povrch desek
nasledné upravovat - prebrusovat. Desky totiz na sebe
¢asto nenavazovaly z dlvodu misty lehce nerovného
podkladu, ktery se projevil v ndvaznosti hran. Nastésti
kolmé vldkno (oproti tomu béznéjSimu podélnému) se da
jednoduse brousit v plose a opticky tak sjednotit povrch.
Byla to vsak prace navic.

Proto prisla prvni generace primo uré¢end na izolaci
podhledl se srazenou hranou Isover NF 333 V a nasledné
druhd generace, jiz vylehéend a s lepsSimi izolacnimi
vlastnostmi s ndzvem Isover TOP V, kterd se stale vyrabi.
Format této lamely je 1000x333 mm (tzn. 3 lamely do m?),
coz umoznuje o 40 % rychlejsi aplikaci nez u jinych typt
lamel mensich formata.

{
¥

Z?LACESUTERENU
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Vice o produktu
Isover TOP V Final
naleznete zde.

Srazena hrana v kone¢ném tvaru ,V* opticky rozbije
plochu zatepleni a skryje nerovnosti, takze jiz neni nutné ji
prebrusovat. Navic timto vznikne bosdzovy efekt. Pro vyssi
estetické naroky je mozné Isover TOP V také prestrikat
akrylatovou barvou rlznych odsting.

Naroky investor( na estetiku a realiza¢nich firem na
efektivitu aplikace vSak postupné rostly. Investofri chtéli
povrchovou Upravu vyssi kvality a realizaéni firmy by
ocenily rychlejsi montaz a povrchovou Upravu v jednom
kroku. Proto byla vyvinuta treti generace lamely s ndzvem
Isover TOP V Final. Ta se dodava s prednastfikem bilé
barvy. Proto neni nutné povrch nasledné upravovat. Pokud
vSak architekt trva na jiné barvé, Ize jednoduse povrch
prestrikat dle libosti. Prednastrik zaroven snizuje prasnost
pri aplikaci a i s nim spliuje tato lamela pozadavky na
nehoflavost a tfidu reakce na ohen Al.

Navic se tento vyrobek dodava ve vétsim formatu,
1200x333 mm, jenz umoznuje v jednom kroku zateplit
vétsi plochu. To uz €ini z tohoto zpUlsobu zatepleni
nepomérné rychlejsi a levnéjsi zpusob vytvoreni podhledu
naptiklad oproti klasickym zavéSenym rastrovym
podhleddm se sadrokartonem. Vysledkem je tedy rychly
a efektivni zplsob zatepleni podhledu v prostorech, kde
neni nutné mit klasicky podhled, ale jde ndm o ucelné
zatepleni s jednoduchou a rychlou aplikaci, vysokou
estetikou, které je navic pozarné odolné.



RENOVACE
BALKONU A LODZIi

V pribéhu roku trdvime na balkonech a lodZiich
hodné &asu, takZe si miZeme viimnout, Ze nékde
zatéka nebo povrch neni hezky.

Caste¢né opravy se u balkonl a lodzii nevyplaci. Jsou
zdlouhavé, nevedou k cili a vétSinou nas ve vysledku
stoji i mnohem vice penéz nez jednordzovad komplexni
dakladna rekonstrukce.

Nejprve je nutné provést zakladni diagnostiku. Zjistit, kde
problém vznika, jestli jsou v neporddku pouze naslapné
vrstvy, nebo jestli ndm protéka az do nosné konstrukce.

A podle toho zvolit zpUsob rekonstrukce. Pokud nefunguje
hydroizolace na naslapné plose, je bohuzel nutné pristoupit
k bourdni. AC je to nepfijemné, bez odbourani postizenych
¢asti neni mozné provést Uspésnou a funkéni opravu.

Nejprve je nutné odbourat stavajici naslapnou vrstvu
a obnazit pavodni izolace, pokud existuji, a nasledné pak

pripravit nosnou konstrukci na aplikaci jednotlivych vrstev.

Jedna se o vyrovnani a penetracni vrstvu, kterd pripravi
nosnou konstrukci na aplikaci hydroizolac¢ni stérky. Teprve
na aplikovanou hydroizola¢ni stérku se nasledné poklada
krytina, nejcastéji formou lepeni dlazby.

Jakkoliv je kvalitni hydroizolaéni stérka pro spravnou
funkénost zcela nezbytnd, nesmime zapominat na detaily.
Detaily u balkonu jsou totiz vétSinou tim zakladnim
problematickym mistem. S velkym ddrazem a pozornosti
bychom méli predevsim zkontrolovat okapnice a jejich

napojeni na hydroizolaci na spadové plose.

Ohlidat si spravny spad je sice zdsadni, ale dalsim
okruhem je problematika dilataci a napojeni hydroizolace
na svislou plochu, tedy na stény. To vSe jsou mista,

kterd potencidlné skytaji moznost vniknuti vihkosti

do konstrukce a najit je dodatecné, je velmi obtizné.
Netésnosti bohuzel zjistime az v rdmci pouzivani balkonu,
kdy se ukazi vihkostni mapy. To uz je samozrejmé

pozdé. Proto je aplikace hydroizolacnich vrstev velmi
zodpovédnou praci a je tfeba na ni klast velky daraz.

Dlazba nebo stérka?

Hydroizolace je sice skutec¢ny zaklad celé rekonstrukce,
ovsem to plati hlavné v pripadé pokladky dlazby. Dlazba
ma sice své vyhody, predevsim estetické, ale rovnéz

i nevyhody. Aplikace dlazby ma totiz své velké uskali.

PFi pokladce je zcela rozhodujici kvalitni oboustranné
nalepeni a zasparovani, aby do balkonu neteklo.

Jako alternativu mizeme pouzit i pokryti nosné
konstrukce pomoci povlakovych vrstev. Jedna se

o moderni materidly na principu polyuretanovych natérd
nebo stérek. Maji vyhodu v tom, Ze jsou bezesparé.

V rdmci polyuretanovych systému se pak hydroizolace
fesi jako jeden z dil¢ich krokl celého systému a je pak
umisténd mezi penetra¢ni a naslapnou vrstvou.




| SOKL"
OVLIVNUJE
SPOTREBU

ENERGII|

Kromé efektivniho zatepleni stén, podlah a stfechy
a pouziti kvalitnich oken je tfreba dbat i na zdanlive
detaily. Jednim z takovych detaild, ktery muze
celkovou spotrebu energie vyrazné ovlivnit, je

zatepleni soklu, respektive napojeni stény na terén

nebo jinou vodorovnou konstrukci.

Co by mél sokl splnovat

Provedeni soklu budovy by mélo mit predevsim
dostate¢nou pevnost, odolnost proti pusobeni

vody, mrazu a odolnost proti agresivnimu prostredi
rozpusténych soli. Také musi mit mechanickou odolnost
vUc¢i pravidelnému ¢isténi.

Vedle téchto vlastnosti je to pak dostatecna tepelné
izola¢ni schopnost celého detailu a jeho ekonomicka
vyhodnost. Zatepleni soklu se standardné pouziva

u jednovrstvych zdénych stén i u zateplenych
sendvicovych konstrukci a pIni hned nékolik funkci.

Zabranuje promrzani obvodovych zakladd a ¢asti

terénu pod stavbou. Tak podstatné snizuje tepelné

ztraty v detailu, tj. zvysSuje vnitfni povrchovou teplotu
detailu, a tim zamezuje vzniku plisni a vyrazné omezuje
kondenzaci v detailu napojeni zdkladu na zdivo. Zamezuje
také transportu vihkosti do vyssich ¢asti nad terénem.

Tim, jak se zakladova ¢ast dostava do chranéné
nezamrzné oblasti, se prodluzuje jeji Zivotnost. V takto
provedeném soklu je mozné jednoduché a spolehlivé
ukonceni hydroizolace a umoznuje také souvislé omitnuti
pod urovni terénu.

Vice o designovych
omitkach Weber
naleznete zde.

Designova Feseni sokld

I médni trendy v oblasti vzhledu fasady se diky novym
technologiim zacinaji vyvijet. Pryc jsou doby s pastelovymi
barvami. Odrazem dneska je Cisty jednoduchy styl, ndvrat
k pfirozenosti a funkénosti. Komfort nejmodernéjsich
technologii, ve spojeni s tradi¢nim vzhledem pfirodnich
materiall to nabizi designové a dekorativni omitky

a stérky Weber. Diky nim dosdhnete realistické imitace
keramickych obkladd, pohledového betonu, kamennych
kvadra ¢i difeva. Moznosti je velmi mnoho. Stadi si vybrat
z nabidky designovych omitek a pomoci obkladovych
paskd, Sablon ¢&i fladrovani vykouzlit vzhled podle
vlastnich predstav. Staci si vybrat.

Antigrafitti systém

Existuje i pfipravek pro odstranéni graffiti i preventivni
ochranny natér soklu a fasad pred graffiti, umoznuje
odstranit graffiti pouze vodou.



PLOCHA STRECHA,
ZATEPLENI A FVE

PFi renovaci plochych stfech se ¢asto méni jen hydroizolac¢ni vrstva. PFitom je vhodné, spolu s renovaci
provést i zatepleni ploché stfechy. To se zde sice neobejde bez dalsSich investic, nicméné jejich

navratnost je v Fadu nékolika let.

Fotovoltaika pro

bytové domy.
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Diky provedenému zatepleni stfechy tak po par letech
zacindme Setfit, a snizovat U¢ty o naklady za teplo,
které by bez provedenych Uprav unikalo nedostatec¢né
zateplenou stfechou. Investofi v posledni dobé ¢asto
realizuji na ploché strese i fotovoltaické panely.

Ze sluncem vyrobené elektfiny muizete pokryt spotfebu
energie spole¢nych prostor - osvétleni, ohfat vodu i
sdilet mezi sousedy. Vykon FVE do 50 kWp je pro bézny
chod bytového domu dostacujici a na instalaci tak velké
elektrarny nepotrebujete stavebni povoleni.

Jaka mohou byt uskali realizace?

FVE a podkladni konstrukce ploché stfechy

FVE se standardné navrhuji pomoci specidlnich programd,
které neberou v potaz pevnostni parametry podkladu

a povazuji jej za idedlné tuhy. Pro FVE neexistuji platné
normy pro zatézovani podkladu pfi stanoveni max.
deformace. FVE montuji predevsim elektrofirmy, které
c¢asto nemaiji zakladni znalosti o plochych stfechach,

PLOCHE STRECHY

které jsou extra citlivé na poskozeni tenké povlakové
hydroizolace (nejc¢astéji 1,5 mm) a proslapani tepelnych
izolaci. Montaz FVE vyzaduje zvyseny provoz po strese.
Pokladka napt. po OSB deskach, jako je béznad u montaze
svétlikd, se neprovadi.

FVE a pozarni bezpecnost

Soucasny pozadavek na stresni plast z hlediska nesifeni
pozaru B ROOF (t3) se jevi jako zcela nedostatecny.
Davodem je v testu pouzity zdroj pozaru, ktery je zcela
nedostatecny vzhledem k oc¢ekdvanému teplotnimu
zatizeni plasté pfi pozaru FVE. Z tohoto dlvodu se
predpokladd zména pozadavku na prisnéjsi, ktery by

i metodikou zkouseni odpovidal tepelnym vykondm

pfi pozaru FVE. V ndvaznosti se také predpoklada pod
FVE nezbytnost pozarniho uzavreni stfesnich skladeb
nehoflavou izolaci tfidy reakce na ohen A minimalni
tloustky 50 mm.

Pozary FVE jsou zcela ojedinélé. Podstatnym rizikem
pfi pozaru FVE neni vlastni FVE, ale moznost zapaleni
navazujici hydroizolace stresni konstrukce.

Isover XH - minerdlni desky pro ploché
stfrechy s FVE

ZvysSené pozadavky na skladby plochych stfech pod FVE
z hlediska zejména pevnostnich parametrd pf¥i zachovani
nehoflavosti, tj. tfidy reakce na ohen Al si vyzadaly vyvoj
zcela nového typu minerdini izolace, ktera prekonava

v nékolika ohledech vse, na co jsme dosud byli zvykli.
Nové horni minerdini desky Isover XH (eXtra Hard)
prindseji do stresnich skladeb pod FVE celou fadu vyhod:

e Pevnost v tlaku 100 kPa a bodova zatizitelnost 1000 N
minimalizuje poskozeni tepelné izolace pri pohybu
pracovnikl po stfesnim plasti béhem provozu a Udrzby.

e Zajisti nejmensi moznou deformaci pod zakladaci
patkou, nebo liniovym profilem nosné konstrukce. Rozdil
mezi zatizenou a nezatizenou ¢asti stfechy je totiz
¢astym zdrojem poruch povlakovych hydroizolaci.

e Zajistuje rozneseni tlakovych napéti od konstrukce
solarni elektrdrny na plochu nosné konstrukce strechy,
a vyrazné snizuje deformace stresniho plasté.

* Reakce na ohen tridy Altj. zcela nehoflava zajistuje
splnéni pfisnych protipozarnich pozadavkd, nezbytnych
pro bezpecné fungovani FVE.

Pouziti mineralnich desek Isover XH a vysoce kvalitni

povlakové hydroizolace je zarukou nejdelsi bezporuchové

Zivotnosti stfeSniho plasté pod FVE. To je zcela zasadni,

protoze pripadné opravy pod FVE jsou extrémné

nakladné a komplikované.



Vlivem povétrnosti a UV zafeni dochazi ke kiehnuti a ztraté elasticity jak u bitumenovych pasq, tak

u mékcéeného PVC a TPO folii. Navic veskeré spoje jsou moznym zdrojem defektu, ¢imz je narusena funkce
ploché stfechy a dochdzi k pronikani vihkosti do konstrukce. Takto poskozené stfechy miZeme renovovat
pomoci PUR technologie - za studena nanasené hydroizolacni membrany.

Dominantnim feSenim hydroizolace plochych stfech byla
od 50. let minulého stoleti asfaltova lepenka a jeji rizné
varianty a modifikace. Spojovala se natavenim pomoci
plynovych horakd, nebo v Uplnych pocatcich pokladanim
do rozlitého horkého asfaltu. V 90. letech 20. stoleti

se zacala rozsirovat technologie folii zmékceného PVC
spojovanych horkym vzduchem. Obé tyto technologie
maji nékolik vyraznych nedostatka.

* Potfeba profesionalniho naradi.

¢ Obtizné resitelné stresni detaily a napojeni na
prilehlé konstrukce.

Krehnuti a ztrata elasticity vlivem povétrnosti
a UV zareni (asfaltové pasy).

Krehnuti a ztrata elasticity vlivem sublimace
zmékcovadel (PVC).

Spoje (mozny zdroj defektu) po kazdém 1 metru.

Z vys$e uvedenych davodu ziskavaji stale vétsi popularitu
polyuretanové membrany, nandsené za studena formou
vrstvenych natérd.

Vyhody polyuretanové membrany

Neni nutné specializované naradi, pomoci valecku nebo
airless strikdnim a trvale elasticky materidl neobsahuje
zmékcovadla a je odolny vUc&i UV zéfeni. Natér ma jako
100% bezesva technologie nulové riziko poskozeni ve
spojich a nabizi jednoduché a spolehlivé reseni detaild.
Povrch je mozny zatézovat chlzi i pojezdem automobild

Tato technologie je proto vhodna pro renovace plochych
stfech z asfaltovych pasq, folii z méké¢eného PVC, TPO folii
nebo plechovych strech.

RENOVACE STRECH
POLYURETANOVYM

Automaticka ochrana stresnich vpusti proti
zamrzani a neprichodnosti topnym kabelem.




Vegetaéni nebo zelené stféchy ne

pouz_e pohledny.rlq.-d._qlplrll_(: mo %_4 ?
architektury, maji celou radu praktickych
vyhod a vlastnosti. Méni mikroklima ve svém
okoli, snizuji ve méstech prasnost, produkuji
kyslik a zadrzuji destovou vodu. Ozelenéna
stfecha navic pomaha vyrovndvat vnitfni
teplotu v budovach, v I1été snizuje prehFivani
budovy, v zimé snizuje tepelné ztraty.

Na realizaci vegetacni stfechy lze ziskat

i dotaci, napriklad z programu Nova

zelena usporam.

Vegetacni stfechy vraci zelen do mést, maji pozitivni
psychologické ucinky na jejich obyvatele a poskytuji
prostor pro relaxaci. Kromé socidlnich a ekologickych
aspektl zvysuji i atraktivitu bydleni. U bytovych projektd
mUze byt zelend stfecha soucasti terasy domu a tvorit
spolec¢ny prostor pro odpocinek.

Majitelé stfesnich zahrad si mohou doprat klidny
odpocinek bez ruchu velkomésta, protoze stresni zahrady
dokazou pohlcovat hluk z venkovniho prostredi. Zlepseni
vzduchové neprizvucénosti oproti stfe$e bez ozelenéni je
6 dB, a to je velmi vysoka hodnota. Napfriklad rozdil 10 dB
vnima ¢lovék jako zvuk s polovi¢ni hlasitosti.

Budovy, betonové a asfaltové povrchy ulic totiz absorbuji
pres den obrovské mnozstvi tepla ze slunce. Teplota

v centru mést je diky tomuto efektu o 1-3 °C vyssi oproti
lesni krajiné. Ve vecernich hodindch mdze tento rozdil ¢init
az 10 °C. Méstské tepelné ostrovy maji nejen negativni vliv
na lidi, ktefi v nich ziji, ale zvysuji i ndklady na chlazeni
budov. Vyrazné zvyseni teploty nasledné ovliviiuje

i mnozstvi srazek ve mésté a jeho okoli. Prehrivani vede
navic ke stoupani teplého vzduchu, ktery s sebou ze

zemeé zveda prach a dalsi necistoty, které pak nasledné

dychame. Vyssi teplota vzduchu spolu se znecistujicimi
latkami urychluje tvorbu smogu a dale zhorsuje teplotni
zatizeni mésta.. Méstska zelen v parcich, na zelenych
stfechach a sténach tak vyrazné tvorbu smogu snizuje.

Oproti lesnimu prostredi je ve méstech 10krat vyssi
koncentrace oxidu sific¢iteho SO,, 20krat vyssi koncentrace
oxidu uhli¢itého CO, a 30krat vyssi koncentrace oxidu
uhelnatého CO a prachu. Zelen na stfrechach pomaha
vyrazné redukovat toto znecisténi méstského vzduchu.
Fotosyntézou rostliny genidlné spotrebovavaji oxid
uhlicity a vraci Cisty kyslik. Jeho mnozstvi je zavislé na
druhu a velikosti vegetace, kterd je na stfechu vysazena.
Cim hustsi je vegetace, tim vétsi je produkce kysliku.
Hustota olisténi také urcuje schopnost zachytavat prach
a skodliviny z ovzdusi. StresSni vegetace zpomaluje
pohyb vzduchu. Prach a znecisténi, které ulpivd nejen na
listech, ale i celém povrchu rostlin, se pfi desti dostava
zpét do vegetaéni vrstvy. Kromé okyslicovani vzduchu
zvySuje vegetace i jeho vihkost, ¢imz pozitivné ovliviuje
jeho kvalitu.

Odtok destové vody z bézné betonové strechy

s hydroizolaci se pohybuje mezi 95 a 100 %, zelena stfecha
dokaze toto mnozstvi snizit pramérné na 50 %. Existuji

ale i typy zelenych strech, které umi odtok vody snizit na
pouhych 5 %. Takto zachycena voda na stfeSe pomaha
vyparem ochlazovat interiér v budové ale i v jejim okoli.
Nezachycend voda jinak odtékd bez uzitku do systému
kanalizace, ktery tim pretézuje. Nejenom Ze je nutné tuto
vodu odvadét, ale musi se dale i Cistit.



Tématikou kvality vnitfniho prostredi se podrobné
zabyva pojem SBS - Sick Building Syndrome - Syndrom
Nezdravych Budov, coz je obsahlé téma, oznacujici
zdravotni potize, plynouci z nezdravého mikroklimatu
nebo nevyhovujiciho interiéru.

Lidé travi vice jak 90% zivota pravé v interiéru, proto je
dobré védét, jak primo ovlivnit kvalitu ovzdusi v interiéru
a to klidné i bez stavebnich Uprav a s minimalni investici!

Plisné, prach a alergeny

Weber pfindsi mnoha feseni at uz se jedna o interiéry
napadené plisni - vyrobek Proti plisni Likvidace, nebo
preventivni ochranu - vyrobek Proti plisni Prevence a to
velice Setrnou formou k Zivotnimu prostredi.

Dalsim vyznamnym vyrobkem je napfiklad polymerova

disperzni stérka webermur rudin fine, kterd je unikatni

nejen tim Ze jeji vyroba je ekologicky privétivéjsi, ale

i tim Ze svym dokonale hladkym povrchem neumoznuje
usazovani alergent jako je pyl a prach!

Formaldehyd ve vzduchu

Jasnou volbou je potom malifsky natér weberdeco fresh,
ktery dokdze vyznamné snizit koncentraci formaldehydu
ve vzduchu o téméf 92%, jak nam potvrdily vysledky testl
SGR (Saint-Gobain Research) ve Francii. Svou schopnosti
aktivné odstranovat formaldehyd z prostfedi je unikatni
stejné jako systém Rigips Activ‘Air®! Sadrokartonova
deska s unikatni technologii Activ‘Air®, kterd rozklada
emise formaldehydu, ktery je obsazen napf.: v natérech,
nabytku, kobercich, lepidlech, osvéZzovacich vzduchu,
cigaretovém kouri, atd.

Jak snadno Ize pridat do malifského natéru preventivni
prostredek proti plisni, vymalovat nebo sjednotit stény
Ci strop interiérovou stérkou, tak snadno Ize docilit
kvalitnéjsiho ovzdusi v interiéru.

Vice o natéru
weberdeco fresh
proti formaldehydu
najdete zde.

VANTERIER

Nad optlm
Z mnoha sméru pocéinaje spravnou teplotou vzduchu, pfes jeho
vlhkost, az k dostate¢cnému proudéni, ¢i jeho vymény. 5

kvalitou vnitfniho prostredi se Ize zamyslet

ZILEPSENI KVALITY
VNITRN[HO PROSTREDI




Zatepleni fasady domu je jednou z nej¢astéjsich renovaci, do které se lidé pusti. Jedna sevi pomérné

velky a relativné nakladny zasah, proto je dobré proveést ji poradné a spravné. Zde plati d
pravidlo: dvakrat mér, jednou fez. Nejenom technologicka nekazen na stavbé, ale i nepfesn

.

asob

chybneé navrzene reseni ze strany projektanta, byvaji hlavnimi pri¢inami nevydareného zatep

~ -

fasad.lJake jsou nejcastejsi nedostatky, jak jim predchazet a pripadné jak je napravit?

Nevhodny/neupraveny podklad stény pro
zateplovani

Podklad pro vnéjsi fasadni zateplovaci systém (ETICS)
musi byt vyzréaly, bez prachu, mastnot, vykvétd, puchyfl
a odlupujicich se mist, biotického napadeni a aktivnich
trhlin. Doporucuje se napfriklad omyti tlakovou vodou.
Starou nesoudrznou omitku je nutné odstranit, stabilni
omitky stac¢i napenetrovat. Rovinnost podkladu by neméla
byt horsi nez 20 mm/m u u lepeni na rdmecek a 3 body,
nebo 10 mm/m u celoplo$ného lepeni. Pozor také na
lepeni izolantu na izolant. Pravidla pro montaz ETICS

v technologickém postupu montaze jsou nadrazena
normé CSN 732910 pro montaz zateplovacich systémd.
Zateplovaci systém nenahrazuje hydroizolaci ani sanac¢ni
systém, nicméné naptiklad vyrazné snizuje mnozstvi
zkondenzované vihkosti v konstrukci.

Spatné zalozeni ETICS

Chyba byva zvlasté u nerovnych fasad rekonstruovanych
domd. Ke spravnému zalozeni se pouzivaji certifikované
zakladaci profily s okapnickou. K jejich pripadnému
vyrovnani se pouziji distanéni podlozky (tl. 1-10 mm). Staré,
ale stéle jesté casto pouzivané, hlinikové listy zpasobuji
znacny liniovy tepelny most, tak je vhodnéjsi pouzit
modernéjsi plastovou variantu. Tyto profily maji velkou
vyhodu v tom, Ze vyrazné nedilatuji. Je mozné zalozeni i na
drevénou listu, nebo pouziti zaklddaci sady.

Vedle spravného zakladdaciho prvku je nutné také dbat

na materidlovou vhodnost izolace. Do vysky 300 mm od
upraveného terénu je zdsadné nutné pouzivat nenasakavé
izolanty napfiklad perimetricky polystyren se snizenou
nasdkavosti. U vicepodlaznich staveb je nutné dodrzet

i pozarni pozadavky v souladu s CSN 730810, véetné
pozadavk{ na spravné protipozarni zalozeni.

Nedostateéna tloustka izolace

Tloustka tepelné izolace by méla splnovat aktualni
pozadavky uvedené v zavaznych normach a vyhlaskach.



Spatné lepeni tepelné izolace

Chybu je mozné udélat pri nanaseni lepidla, ale také pfi
lepeni izolantu pfi nevhodnych podminkach (zima, nebo
naopak primé slunce).

Standardni lepeni izolantu se zpravidla provadi nanesenim
ramecku lepidla po obvodé desek a do 3 vnitfnich bodd.
Zakladni plocha lepidla ¢ini min. 40 % plochy desky.

V oblasti soklu s keramickym obkladem, nebo tam, kde je
uvazovano s progresivnim kotvenim hmozdinek pouze do
plochy desky, se zdkladni lepici plocha navysuje na 60 %.
U mineralnich vin s kolmou orientaci vlaken se pouziva
celoplosného lepeni, vzdy ale dle pokynd konkrétniho
vyrobce zateplovacich systému.

Lepeni béznym cementovym lepidlem je mozné pri
teplotach +5 az +25°C. P¥i nizSich teplotach je nutné
pouzit specidlni lepidlo. Vylepsenad cementova lepidla
zvlddnou teplotni rozmezi +1 az +15°C. Vzdy je mozno
pouzivat lepidla, ktera jsou certifikovana v prislusném
zateplovacim systému. Pouziti jinych vyrobkd je
nepfipustné tj. na cely systém by jiz neplatily zadné
zaruky.

Nedostatecné kotveni

V krajnim pfipadé se muize stat, ze viechny vrstvy
kontaktniho zateplovaciho systému popadaji, nevydrzi
napor sani vétru, nebo jejich vlastni tihu (v pripadé
tézkych obkladd). Po¢et hmozdinek by mél byt v souladu
s normou a mél by respektovat kvalitu a nosnost
zateplované stény a umisténi objektu v terénu. Jinak se
bude chovat fasdda méstského domu v Praze a jinak
fasdda chalupy na horach, ktera je navic v otevieném
terénu s velkym proudénim vzduchu. Po¢et hmozdinek
zpravidla za¢ind na poctu 6-8 kusl na metr ¢tverecny.
Pred navrhem poctu hmozdinek je tfeba udélat vytazné
zkousky na stavbeé.

Znate seridl Izola¢ni
inspektofi? Ne? Tak
se podivejte sem:

Velmi dulezité je také rozmisténi hmozdinek na izolantu.
U izola¢nich desek z pénového polystyrenu a izola¢nich
desek z mineralni viny s podélnou orientaci vidken se
osazuji hmozdinky do plochy desky a do T spoji desek.
Odolnost mineralnich izolaci vici protlaceni hlavy
hmozdinky dovnitf izolantu je vétsi v plose desky nez na
jejich hranach.

V pripadé kotveni desek z mineralni viny je nutné
zkontrolovat také doporuceni na velikost talitku
hmozdinky. Materidly pevnostni tfidy TR15 se kotvi
standardni hmozdinkou s talitkem o priméru 60 mm.
Materidly pevnostni tfidy TR10 talitkem 60-90 mm,
materidly pevnostni tfridy TR7,5 talitkem 90-110 mm

a mineralni viny s kolmym viaknem s talifkem o velikosti
140 mm.

Spatné provedeni kotveni byva vibec nejcastéjsi

a nejviditelnéjsi vadou fasadnich zateplovacich systému.
Neékdy je nutné pouzit termokameru, jindy bohuzel staci
pouhy pohled a i laik vidi, ze zde neni v§echno v poradku.

Prokreslovani hmozdinek lze vyrazné omezit i zapustnou
montazi. Zapousti se pouze Sroubovaci hmozdinky.
Hmozdinky se montuji pomoci nastroji uréenych pro
zapusténou montaz hmozdinek. Zatloukaci hmozdinky
nejsou uréeny na zapusténou montaz.

Nedodrzovani technologického postupu

Jednoduchou pomuckou pro bézného stavebnika i firmu
je si nechat zaslat technologicky postup konkrétniho
zateplovaciho systému. Tam jsou vSechny zakladni
kroky pfimérenym zplsobem popsany a stavebni

firma je povinna je dodrzovat. Dodrzeni uvedeného
technologického postupu je také zcela zasadni pro
pfiznani zaruky na zatepleni.
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VETRAME P

RO

ZDRAVE VNITRNI

PROSTREDI

Rizené vétrani zajistuje permanentni pfivod venkovniho ¢erstvého vzduchu do r
interiéru a soucasné odvod vzduchu odpadniho s minimalnimi tepelnymi ztratami IJ
diky rekuperaénimu vyméniku. Hlavnimi komponenty systému jsou automaticka v-system
vétraci jednotka s vyménikem tepla, rozvody vzduchu a zakoncovaci prvky. ELEKTRO

(}0 je Fizené vétrani Koncentrace CO? ve vnitfnim prostiedi

Rizené vétrani je systém zajistujici permanentni pfivod

Eerstvého venkovniho vzduchu. Pro maximalizaci Uspor 40000 Zivotu nebezpecny stav i pi kratkodobém

energie a v pfipadé potreby je venkovni vzduch ohraty plsobent

teplem vzduchu odvadéného z domu ven. Hlavni prvky 10000 prokazané zdravotni problémy

systému zajistujiciho prabézné automatické provétravani 5000 nedoporucuje se delsi pobyt

jsou vétraci jednotka s vyménikem tepla vybavena jemnymi 2500 otupélost, Unava, mozné zdravotni problémy

filtry ¢astic, rozvody vzduchu a pohledovymi zakoncovaci
prvky (venkovni mrizky a interiérové vyustky). Systém

v T M , . . 1500
zajistuje vétrani v domé bez tepelnych ztrat ve dne, v noci,
v lété i zimé a zajistuje tak zdravé mikroklima, s nizkou
koncentraci skodlivin a optimalni vihkosti.

1000

Proc¢ chtit rekuperaci
Zdravé prostredi je tam, kde je dobre vyvétrano. Bez
pravidelného vétrani rychle narlstd koncentrace oxidu 800
uhli¢itého, prachu, pyla a jinych skodlivin, které $kodi zdravi. 500

Diky fizenému vétrani s ucinnou filtraci a vyménikem tepla
budete mit doma neustdle Cerstvy a zdravy vzduch bez
skodlivin, nepfijemnych pachd a hlukd zvenéi aniz byste

snizeni koncentrace

maximalni bezpeéna koncentrace CO,
v interiéru

stiznosti na pachy, mirna unava

maximalni doporucena uroven CO,
ve vnitfnich prostorach

vyhovuijici kvalita vnitfniho prostredi
vysoka kvalita vnitfniho prostredi

Cisty a zdravy vzduch, koncentrace CO, ve
venkovnim prostredi)

ppm (parts per milion) je pocet objemovych jednotek CO,

vétranim prichazeli o teplo. v milionu objemovych jednotek vzduchu
RESENi VETRANi VHODNA Centralni systém pro byt. Preferované
PRO BYTOVE DOMY Feseni, komfortni pro uzivatele.
S § —

Centralni systém pro cely
bytovy dim. Velka centralni
jednotka umisténa na strese

bytového domu.

Decentralni systém pro
jeden byt. Nizkonakladové
fedeni, bez potfeby rozvoda.



Rekuperace Vam také ,pomuze se Stitkem®, nebo-li
rocné usetfite pramerné priikazem energetické naro&nosti budovy - PENB, ktery pro
1/3 nakladu P UT s . . o
Vas radi pripravime a navrhneme kombinaci technologii tak,
aby vzajemné davaly smysl.

24 hodin denné / 7 dni v tydnu

7365 dni Patfime k zemim s vysokou koncentraci radonu,
ni v roce

vsudypritomného prirodniho radioaktivniho plynu. Ten
vznikd postupnou pfeménou uranu, ktery je v rliznych
mnozstvich pfitomen ve viech materidlech zemské kGry. PFi
bez problém s vihkosti, plisni vdechovani se zachycuje v dychacich cestach a ozaruje je,
a vydychanym vzduchem muUze zplsobovat vdznd onemocnéni jako napf. rakovinu.
Casto tento problém nebyl fesen nebo protiradonova
izolace nebyla dobfe udélana. Re$enim tohoto zdvazného
‘ problému je Fizené vétrani.
pylové a prachové c¢astice
zGstanou venku
Rizené vétrani Ize instalovat téméF kamkoliv. Pokud Vam na
zdravém prostredi opravdu zalezi, centralni fizené vétrani
vyuzijete v novostavbé i pri rekonstrukci a ocenite reseni
bez tékavych latek a radonu nadmérné vihkosti vnitiniho prostiedi a odvétravani radonu.
Rozhodné ma své misto v kazdém domé bez ohledu na
pouzity materidl stavby.

dotaci Nova zelend Usporam Rekuperace pro
bytové domy.

RIZENE VETRAN
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